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委托单位 : 广州市约克伦墙纸墙布有限公司

样品名称 : 墙布

检测 :走另刂: 委托检测
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中国国检测试控股集团股份有限公司
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检测机构地址:北京市朝阳区管庄东里 1号  电话:01O-5116%81 邮编:1000M

dk国检集团

样品名称 墙布 检测 :走另刂 委托检测

委托单位 广州市约克伦墙纸墙布有限公司 商 标 约克伦

生产单位
广州市约克伦墙纸墙布有限公司
(监制 )

样品状态 满足检测要求

收样日期 ⒛ 22年 06月 13日 样品数量 一 卷

生产日期
/批号

2022-年I02丿习 03 日

/2022-06
型号规格

YL-2022-2系 歹
刂

0.959.8米 宽

检测依据 各检测项 目检测依据详见数据页。 检测日期
⒛ 22年 ∝ 月 15日
-16日

判定依据 GB18585-2001《 室内装饰装修材料 璧纸中有害物质限量》

检测项 目 仝部检坝刂平页目

检测结论

来经检测,送检样品所检全部项 目的检测结呆
技术要求 ,送检样 品合格 。检测结果详见数妮

8585-2001 自勺

薯
LS:卜

签发 日

附注 :(委托方提供)等级:一等品。
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序号 检 测 J页 目 标准要求 检测结呆 单项结论 检测依据

△
Ι

重金属
(或其它 )

元素/

(mg/kg)

钡 <1000 6.046 符合

GB 18585-2001

6.1

镉 <25 未检出 符合

铬 <60 未检出 符合

肚
口

乃
讠 <90 未检 出 符合

石申 <8 未检出 符合

汞 <20 未检 出 符合

硒 <I65 未检 出 符合

锑 <20 未检出 符合

’

~

氯乙烯单体 /
(mg/kg)

(l。 0 木检 出 符合

GB18585-2001
6.2

GB/'Γ4615-1984

3 甲醛/(mg/kg) <120 木检出 符合
GB18585-2001
6.3

备 注 :1、 检 测 地 点 :管 庄 。

2、 未 检 出 说 明 :重 金 属 (镉 、 铬 、 铅 、 砷 、 汞 、 硒 、 锑 )均 <0.5mg/kg;

氯 乙 烯 单 体 (0.1mg/kg;

甲醛 <1mg/kg。

本报告结束

检 测 机 构 地 址 :北 京 市 朝 阳 区 管 庄 东 里 1号  电 话 :01O-51167681 邮 编 :10OO24

dk国检集团


